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Classificazione dei materiali 

Principali proprietà tecnologiche e criteri di scelta materiali 

Recupero dei rifiuti industriali nella produzione di materiali da costruzione: analisi dei benefici 

ambientali ed economici

Leganti idraulici 

 Cemento Portland: composizione mineralogica, processo di idratazione.  

 Cementi di miscela: composizione mineralogia, processo di idratazione.

Struttura cristallina dei solidi 

 Solidi cristallini: reticoli. Fattori di impacchettamento nei reticoli cristallini. 

 Difetti reticolari: di punto, di linea , di superficie.

Microstruttura di equilibrio nei sistemi eterogenei 

 Diagrammi di stato binari. Regola delle fasi.   

 Miscibilità completa allo stato solido. Trasformazione eutettica. Trasformazione peritettica.  

 Proprietà meccaniche. 

 Diagramma sforzi-deformazioni. Deformazioni elastiche e plastiche. 

 Prova statica di trazione di un acciaio dolce ricotto. 

 Incrudimento e ricristallizzazione.  

 Tenacità.  Resilienza  e  prova  di  impatto.

 Frattura;  transizione duttile-fragile. 

 Durezza. Prove Brinell, Vickers, Rockwell. 

 Creep e fatica nei materiali metallici

 Acciai e ghise. 

 Diagramma di stato Ferro-Carbonio.  

 Microstruttura degli acciai e delle ghise. 

 Composizione, microstruttura e proprietà tecnologiche degli acciai comuni 



 Trattamenti termici degli acciai comuni: ricottura, normalizzazione, tempra

 Composizione, microstruttura e proprietà tecnologiche degli acciai speciali

 Composizione, microstruttura e proprietà tecnologiche delle ghise


